
Datum Spreker Onderwerp

25-jan-12 Martin de Wacht: Ervaringen met bovengrondse inspectiemethoden voor buisleidingen

25-jan-12 Stefan Jansen / Jan 

Gerritse

Ervaringen met MIC probes

23-nov-11 Roy Wolters Problemen met afsluiters in het ‘great man made river’ project in Libië

23-nov-11 Guus Coolegem Corrosieschade op een drillship in aanbouw in Korea

23-nov-11 Annick Dhont Activiteiten en mogelijkheden rond H-corrosie bij OCAS

28-sep-11 Bill Wei Corrosie van buitenbeelden

28-sep-11 Neill Fitzgerald Zn-flake coatings

28-sep-11 Jan van de Wetering CuNi pijpen

30-mrt-11 Mascha Ludoph Onderzoek naar verband drinkwatersamenstelling en schade bij wasmachines in Nederland

30-mrt-11 Berend Boelen Mechanism of Sulphide Staining on tinplate revealed by EIS

30-mrt-11 Marion van Hoogen Lekkage in koolstofstalen vent leiding van een methanol system met H2S

24-nov-10 Sjef van der Gun Corrosie van seallassen in RVS heat exchangers

24-nov-10 Robert Sakko Oplossingen voor corrosieve en vervuilende systemen

24-nov-10 Gabriele Ferrari  Susceptibility of epoxy coatings to microbial influenced degradation (Eurocorr 2010)

14-sep-10 Marjolein van Loenhout Verschillen in benadering van corrosie in de chemie en petrochemie

14-sep-10 Berend Boelen Activity and adhesion mechanisms of metallic coatings for metal packaging

14-sep-10 Jan Heselmans Gebruik van geregelde anodes voor zeewater lift pompen

2-jun-10 Annick Dhont Corrosion kinitcs in boilers

2-jun-10 Jacko Aerts MIC schadegeval

27-jan-10 Marjolein van Loenen Naphthenic acid corrosion

27-jan-10 Bill Wei Elektrochemisch reinigen van Daguerreotypieën

27-jan-10 Mw. Hethian Zhan MSc. 

Practical approach on optimizing the co-firing conditions at the coal fired power plant of EPZ 

(Eurocorr 2009)

25-nov-09 Hans Raaphorst MIC op een heel onverwachte plaats

25-nov-09 Rik-Wouter Bosch Round Robin test electro chemical noise

25-nov-09 Wim Norde LME (Liquid Metal Embrittlement)

30-sep-09 John Houben NACE 2009

30-sep-09 Sietske Geuzebroek  Tankinspectie Griekenland

30-sep-09 Arjan Mol Eurocorr 2009, EFC, en de rol van NL

27-mei-09 Anne Heyer Microbiological corrosion in ballast tanks.

27-mei-09 Mascha Ludolph MIC in een proceswatersysteem.

25-mrt-09 Joost Gulikers Potentiaalmetingen van gewapend beton en de pogingen voor een statistische interpretatie

25-mrt-09 Hetian Zhan Electrochemical studies of intergranular corrosion of model AlMgSi(Cu) Alloys

25-mrt-09 Jack Tulp Schade: Gevolg is duidelijk, doch oorzaak ….?

28-jan-09 Mascha Ludolph Corrosieproblemen in sprinklerinstallaties

28-jan-09 Jan Heselmans Zelfschakelende opofferingsanodes voor bescherming van roestvaststaal en bestrijding van 

galvanische corrosie

28-jan-09 Marion van Hoogen Falen van Inoxyda in een IPA unit

26-Nov-08 Erika Neeft Modelleren van corrosie in beton

26-Nov-08 Gabriele Ferrari Bioprimer: biopolymeren als anticorrosief additief in coatings

26-Nov-08 Jacko Aerts Scheurvorming in een stoomketel

24-Sep-08 Guus Coolechem Kwaliteitsmetingen voor anorganische deklagen.

24-Sep-08 Wim Norde Chinese perikelen.

Lezingen Studie Kern Corrosie sinds 1949

24-Sep-08 Wim Norde Chinese perikelen.

24-Sep-08 Ype Schouwstra Corrosieonderwijs in het HBO 2008.

28-mei-08 Viering 60 jarig bestaan Studiekern, gast van het RACM te Amersfoort

28-mei-08 Michiel van Hunen 

(RACM Zeist)

Roest zacht! Hoe om te gaan met gecorrodeerde monumentale onderdelen van werkende ijzeren 

bruggen.

28-mei-08 Bertil van Os (RACM 

Amersfoort )

Metalen in de bouw voor, hoe lang kunnen we er nog meer door? Er zijn steeds meer 

aanwijzingen dat archeologische voorwepren van metaal in de (bovenste lagen van) de bodem 

de laatse decennia steeds sneller achteruit gaan. Een nieuw project is opgestart om te 

onderzoeken of dat zo is, en waardoor het komt.

28-mei-08 Ronnie Meijers 

(Museum het Valkhof, 

Nijmegen )

Het voordeel van corrosie. Corrosie van metalen voorwerpen kan ook grote voordelen hebben in 

de archeologie: Allerlei (organische) materialen die gewoonlijk verdwijnen kunnen in 

corrosielagen toch bewaard blijven. Met spectaculaire voorbeelden.

30-Jan-08 Wally Huijbregts Excel programma voor berekening van erosiecorrosie op basis van de publicatie van Kastner en 

Riedle (1986).

30-Jan-08 Rik -Wouter Bosh Schade in de Davis-Besse Nuclear Power Station

30-jan-08 Willy Peelen Modelleren van corrosie in beton 

30-jan-08 Mascha Ludolph Corrosiekennis aan corrosie onderhevig 

30-jan-08 Guus Coolechem Coating kwaliteitsmetingen

28-nov-07 Arjan Mol Toepassing van lokale corrosie meettechnieken

28-nov-07 Rik-Wouter Bosch Stress corrosion cracking detection with electrochemical noise

28-nov-07 Jan van de Wetering Schades aan platenwarmtewisselaars

26-sep-07 Jan Veneman Test methodieken voor corrosie inhibitoren toegepast in olie en gas productie

26-sep-07 Wally Huijbregts Corrosie in Suzuki motoren

26-sep-07 Mark Wilms Spanningscorrosie

30-mei-07 Willy Peelen Modelleren van zwerfstroomcorrosie.

30-mei-07 René Leferink Electrochemische metingen in de vuurhaard van een wervelbedketel

30-mei-07 Walter 't Hart Corrosie preventie bij militaire vliegtuigen

28-mrt-07 Wim Bennik, Wim 

Verstijnen

Polythionic Acid Stress Corrosion Cracking (PASCC), schade en nood-reparatie in Cat Cracker 

28-mrt-07 Jan Rademaker Messsing corrosie schades. 

28-mrt-07 Hans Raaphorst Corrosion as Reactive Chemical Incident

31-jan-07 Sytze Huizinga Stainless Steels Forever?

28-mei-08 Hans Huisman (RACM 

Amersfoort)

Het Romeinse graf van Bocholtz: een kaleidoscoop van brons. In een Romeins graf werd in 2003 

een groot aantal voorwerpen van verschillende koperlegeringen gevonden. Deze presentatie 

gaat in op de vondstomstandigheden, en hoe de corrosieverschijnselen afhangen van de 

legering waaruit de voorwerpen werden gemaakt.



31-jan-07 Dimphy Wilms Inspectie technieken t.b.v. corrosie

31-jan-07 Berend Boelen Influence of deformation on the adhesion of polymer coated packaging steel

29-nov-06 Rik-Wouter Bosch Bezoek SKC-CEN Mol in Belgie: 

29-nov-06 Rik-Wouter Bosch Inleiding Kernenergie

29-nov-06 Rik-Wouter Bosch Corrosieonderzoek en opslag van hoog radioactief afval

29-nov-06 Rik-Wouter Bosch Rondleiding laboratorium radioactief materiaal

29-nov-06 Rik-Wouter Bosch Het hoogtepunt:  bezoek in de HADES (een laboratorium op 200 m diepte  in de klei). 

31-mei-06 Joost Gullikers Onderzoek kathodische bescherming dokdeur Maeslandkering

31-mei-06 Sytze Huizinga Corrosie in heet condensaat op een offshore platform

31-mei-06 Sytze Huizinga NACE 2006 Conference

29-mrt-06 Jacko van Aerts Een geval van MIC. 

29-mrt-06 Wim Norde Problemen bij het verkrijgen van hoogwaardige gietstukken 
29-mrt-06 Martin de Jong Corrosie Monitoring in de maasvlakte Centrale Eenheid 1 van E.ON Benelux

25-jan-06 Klaas Agema KEMPHASE

25-jan-06 Hans Verhoef Hoge temperatuur pH meting

25-jan-06 Rik-Wouter Bosch Development of high temperature reference/pH electrodes (EU project LIRES)

30-nov-05 Gabriele Ferrari Biopolymers for the corrosion protection of steel (lezing 16 th ICC)

30-nov-05 Rik-Wouter Bosch Practijkervaring: Een kleine corrosie quiz

30-nov-05 Guus Coolechem en Rik 

Breur 

Bepaling van coatingdegradatie en resterende coatinglevensduur van praktijkinstallaties door 

middel van EIS-metingen

28-sep-05 Piet Westen Corrosie door "reducerend" zuur

28-sep-05 Wally Huijbregts Carbonaat spanningscorrosie, een ondergeschoven kindje!!..

28-sep-05 Hans Sonke Corrosie praktijk bij Corus

25-mei-05 Jacko Aerts Plant Integrity Data Base by DSM

25-mei-05 Sytze Huizinga Sub-sea super duplex hub failure

24-mrt-05 Wim Verstijnen Corrosie onder isolatie: Corrosie of onderhoudsprobleem 

24-mrt-05 John Houben Piping system CUI: Old problem, different approaches

24-mrt-05 Gabriele Ferrari Corrosie van lood versus run-off 

26-jan-05 Sytze Huizinga Overzicht van het CrevCorr programma 

26-jan-05 Wally Huijbregts De Website van de Studiekern Corrosie. Waarom, hoe en wat nu? 

26-jan-05 Ype Schouwstra Literatuuronderzoek werking van chromaat en eventuele chromaatvervangers op staal. 

24-nov-04 Klaas Agema Een specifiek schade onderzoek aan gasturbineschoepen 

24-nov-04 Jack Tulp Materiaal selectie in de (petro) chemie: enkele aspecten 

29-sep-04 Rik Wouter Bosch Corrosion rate measurements and data validation with the Electrochemical Frequency Modulation 

(EFM) technique 

29-sep-04 Mark Wilms Evaluatie van de kans op cracking voor een offshore pijpleiding 

29-sep-04 Wally Huijbregts Practijkervaring: Hoe groot zijn de verschillen in de berekende dauwpunten voor zwavelzuur?? 

29-sep-04 B. Boelen Product Performance of Polymer Coated Packaging Steel, Electrochemical measurements 

26-mei-04 W.J.H. Verstijnen RBI methodiek en ervaringen bij Shell 

26-mei-04 M.A,W. Loos Praktijkervaringen met RBI bij Huntsman 

26-mei-04 J.H.A.M. Heerings Praktische ervaringen uit het Europese RIMAP project

24-mrt-04 M.G.M. Notten DSM's Experience with Cyanide Stress Corrosion Cracking in Acrylonitrile Plants 

24-mrt-04 Juha Piippo Cormet testing systems: instruments and recent results 

24-mrt-04 J.W. Veneman Een blik in de keuken van de ontwikkelaar voor corrosie inhibitoren 

28-jan-04 Ludmila Velterop Phosphoric/Sulphuric acid anodising: An alternative for chromic acid anodising in aerospace 

applications? 

28-jan-04 Sytze Huizinga Alloy 718 tubing hanger failure 

28-jan-04 Frits Blekkenhorst Dielectric Impedance measurements of organic coatings on sheet metal products under 

atmospheric conditions 

26-nov-03 L. Koene, R.J. Gouwen Elektrochemische metingen aan biopolymeren 26-nov-03 L. Koene, R.J. Gouwen Elektrochemische metingen aan biopolymeren 

26-nov-03 Frits Blekkenhorst Protection against corrosion in the auromotive industry 

26-nov-03 Jan van de Wetering Falen van een ketelwatervoeding-voorwarmer van een methanolplant 

28-mei-03 Wally Huijbregts Practijkervaring: Corrosie in het ketelhuis door lekkage stoomleiding en aanwezigheid van 

rookgas.

28-mei-03 Giel Notten Corrosion Engineering as added value for the chemical Industry: A 40 years retrospect with a 

view on the future 

28-mei-03 Sytze Huizinga Spanningscorrosie van martensitisch roestvast stalen pijpleidingen 

26-mrt-03 Martin de Jong Hoogspanningsmasten 

26-mrt-03 Frits Blekkenhorst Improved prediction of durability of coated metal sheets by artificial testing 

26-mrt-03 B. Boelen Product Performance of Polymer coated Packaging Steel, Study of the mechanism of defect 

growth in cans 

29-jan-03 Johan de Rooy Toepassing van titaan in warmtewisselaars in een MSPO fabriek

29-jan-03 Wouter Hamer Geleidende polymeer lagen in de strijd tegen corrosie 

29-jan-03 Joost Gullikers Detection and numerical simulation of macrocell corrosion in reinforced concrete tunnel 

structures 

27-nov-02 Willy Peelen Experimenteel onderzoek naar kathodische bescherming met een zink-plakfolie (zinc hydrogel 

van 3M) 

27-nov-02 Sytze Huizinga Spanningscorrosie van duplex roestvast staal 

27-nov-02 Jack Tulp SALSA, KB voor tankbodems (?) 

25-sep-02 Hans Raaphorst Lekkage van een koelinstallatie door liquid metal embrittlement 

25-sep-02 Mark Wilms Aangroeiwering op elektrochemische wijze 

29-mei-02 Marc Vankeerberghen, 

Serguei Gavrilov 

Towards the design against crevice corrosion - A numerical approach 

29-mei-02 Tom Bos Kelvin Probe: toepasbaarheid bij corrosieonderzoek 

29-mei-02 Jan Rubbens Lekkage in een economiser 

27-mrt-02 Piet. Westen Voorbeelden van spanningscorrosie bij kunststoffen 

27-mrt-02 Sytze Huizinga Duplex in turbulent zwavelzuur 

27-mrt-02 Rik Wouter Bosch Corrosie-onderzoek aan materialen voor toekomstige kernfusiereactoren (Spanningscorrosie van 

ferritisch-martensitisch roestvast staal in hoge temperatuur water) 

30-jan-02 Frits Blekkenhorst Korte toelichting & conclusies uit het TNO/ECCA project (versnelde corrosietesten versus 

buitenexpositie 

30-jan-02 Joost Gullikers KB van stalen damwanden 

28-nov-01 K.A. Visser en Rik 

Bruggeman 

Technische keramiek 

26-sep-01 Frits Blekkenhorst Introductie impedantiemeting als kwaliteitscontrole in Verflijn-1 te Ijmuiden. 



26-sep-01 Frits Blekkenhorst Nanotechnologie (als toetje). 

30-mei-01 Rik Wouter Bosch Monitoren van SCC scheuren met EIS 

30-mei-01 Ing. J.J.M. Heselmans, 

dr. D.A. Parr 

De Field Signature Method Inspection Technology (FSM-IT) 

30-mei-01 Ronald Janssen Van NEN naar ISO (draft) - Industrial Cooling Water 

28-mrt-01 René Leferink, Martin de 

Jong 

De eerste resultaten van de EC-vuurhaardmonitoring bij Hemweg 8 

28-mrt-01 Ing. N.W. Buijs Corrosion Explorer (Wizard) 

28-mrt-01 Wally Huijbregts Spanningscorrosie in C-staal, deel 2 

31-jan-01 Ype Schouwstra Restlevensduur van corrosie onderwijs in HBO 

31-jan-01 Wally Huijbregts Spanningscorrosie in C-staal 

31-jan-01 Frits Blekkenhorst Oorzaken en oplossingen filiforme corrosie van aluminium. 

29-nov-00 Jack Tulp Corrosie van Super Duplex SS in zeewater 

29-nov-00 Martin de Jong Vuurhaardzijdige electrochemische monitoring 

27-nov-00 S.S. Moody, C.A. Eeden Trouble shooting critical process problems in oil and gas production using real time monitoring 

methods (electrochemical noise) 

27-sep-00 Willy Peelen Corrosie in betonstaal en kathodische bescherming 

31-mei-00 Jan van de Wetering Corrosie in titaan 

31-mei-00 Jan Stienstra, Martin de 

Jong 

Demonstratie KEMCOP database 

31-mei-00 Rik Wouter Bosch Ontwikkeling van een hoge temperatuur referentieelectrode 

31-mei-00 Frits Blekkenhorst Spanningscorrosie in windverhitters 

29-mrt-00 Bill Wei en Ronald 

Janssen 

Invloed van een waterontharder op Inulin basis op de microbioologisch geinduceerde corrosie 

van warmtewisselaar materialen 

29-mrt-00 Hans van de Weijde Onttinning in appelmoes; analyse van een klacht 

29-mrt-00 Jan Rubbens Mogelijke invloed van MIC bij de scheurvorming van een opslagtank 

26-jan-00 Wally Huijbregts Condensatie van lood op de verdamperpijpen in kolengestookte ketels en het effect ervan op 

revisiewerkzaamheden 

26-jan-00 Rik Wouter Bosch Spanningscorrosie van Inc 600/690 in een oplossing van natrium en ijzersulfaat 

26-jan-00 Klaas Agema Ontwikkelde testmethode voor gebruikte turbinematerialenmbt mechanische eigenschappen 

(kruip, hardheid, kerfslagtaaiheid) 

24-nov-99 Inigo Peeze Brinkhorst Voor en nadelen van vliegas in beton 

29-sep-99 Joost Gullikers Corrosie van betonstaal 

29-sep-99 Rik Wouter Bosch Elektrochemische Frequentie Modulatie 

29-sep-99 Frits Blekkenhorst H2 geinitieerde SCC 

26-mei-99 Piet Westen Restwarmte als vervolg op warmtetrafo's 

26-mei-99 Bert de Bree 

31-mrt-99 Jan Rubbens Onderhoud van condensors 

31-mrt-99 Joost Gullikers Betoncorrosie 

31-mrt-99 Walter Bogaerts Titel nog in te vullen 

27-jan-99 Sytze Huizinga Spleetcorrosie: toepassingsgebied van superausteniet en rangorde van enkele legeringen 

27-jan-99 Rik Wouter Bosch AC-geinduceerde corrosie 

27-jan-99 Frits Blekkenhorst Geavanceerde meettechnieken Squid en Kelvin 

16-dec-98 50 jarig bestaan Studiekern, Gast van het Rijksmuseum te Amsterdam

16-dec-98 R.van Langh 

(Rijksmuseum A'dam) Degradatie van vuurvergulde zilveren voorwerpen.

16-dec-98 J. Stienstra (KEMA) Moderne lichtmicroscopie

16-dec-98 B. Ankersmit (ICN 

A'dam) Algemene en preventieve conservering van zilver

25-nov-98 Frits Blekkenhorst Geavanceerde corrosie meettechnieken SQUID en Kelvin 25-nov-98 Frits Blekkenhorst Geavanceerde corrosie meettechnieken SQUID en Kelvin 

27-mei-98 Jan van de Wetering Selectieve inspectie bij vinylchloride bedrijf 

27-mei-98 Ben Kolster Kolsteriseren 

27-mei-98 Klumpes Electrochemische metingen 

25-mrt-98 Piet Westen Warmtepompen Lithium 

25-mrt-98 Frits Blekkenhorst Warmtepompen 

28-jan-98 Ype Schouwstra Kathodische bescherming bij RVS 

28-jan-98 Sytze Huizinga NACE 1997 

28-jan-98 Wally Huijbregts Electrochemische metingen voor de bepaling van spanningscorrosiegevoeligheid van C-staal en 

laaggelegeerde stalen 

29-jan-97 Hans Verhoef Degradatie van koelslangen in autos 

29-jan-97 Klumpes Gedrag van Pt bij hoge temperatuur 

29-jan-97 Wally Huijbregts Herkenning van microbiologische corrosie uit de oxide structuur bij een schade aan de bodem 

van een gasolinetank 

29-jan-97 Jan van Dijk Offshore gebruik van corrosieinhibitoren en het milieu 

25-sep-96 Jan Rubbens De drie O's voor erosie-corrosie 

29-mei-96 Schot De tien geboden voor CP 

29-mei-96 Lewis Guidance introduction to documents available and which to use for wet H2S attack of steel 

27-mrt-96 Roeleveld Metal dusting 

27-mrt-96 Elkenbracht Het SCC gedrag van eenkristallijn messing in Na-nitriet 

27-mrt-96 Bert de Bree Corrosieschades bij de farmaceutische industrie 

31-jan-96 Rob Tausk Pittingcorrosie door nitraat 

31-jan-96 Jan Quik Toepassing van materialen bij hoge temperatuur in kraakfornuizen 

31-jan-96 Mortier Bacterieen bij microbiologische corrosie 

17-jan-96 Ype Schouwstra Corrosie onderzoek door afstudeerders van de studierichting Materiaalkunde aan de hogeschool 

Utrecht 

29-nov-95 Lichter Remote sensing of corrosion by superconducting magnetometry 

29-nov-95 Eden en Lindley Mentor-1 A plant and machinery Health Monitoring product 

29-nov-95 Frits Blekkenhorst Eerste resultaten van metingen met de Kelvin-probe 

27-sep-95 Schaaf Aantasting door corrosie van de stormvloedkering in de Oosterschelde 

27-sep-95 Gabriel Ferrari Waterverdunbare verven 

27-sep-95 Sjef de Bruijn Ervaringen met kunststoffen in hoge temperatuurquenchers in ROI's van 

afvalverbrandingsinstallaties 

31-mei-95 Piet Westen Galvanische corrosie onder invloed van grafietpakkingen 

31-mei-95 Betty Oonk De invloed van zwavel in aardgas op de corrosie van HR toestellen 

29-mrt-95 Wim Norde Betrouwbaarheid van chemische resistentie tabellen 



29-mrt-95 Rieneke Jansen Spleetcorrosie van schaduwmaskerstaal 

29-mrt-95 Wally Huijbregts Nieuwe ontwikkeling bij de DICOM techniek 

25-jan-95 Arjen Punter Invloed van lasverkleuring op de gevoeligheid voor microbiologische corrosie. 

25-jan-95 Klumpes De invloed van chroom op de oxidatie van betha NiAl bij 1000 °C 

25-jan-95 Sytze Huizinga Lokale corrosie van 6% Mo staal 

30-nov-94 Benoist Kathodische bescherming op aluminium-bronzen geleideplaten Oosterscheldekering 

30-nov-94 Klaas Agema Onderzoek aan materialen voor gasturbines 

28-sep-94 Odijk Corrosie inhibitoren voor vloeibare kunstmest 

28-sep-94 Jacobs Metingen mbv potentiodynamisce ellipsometrie aan FeCr-legeringen in verdund zwavelzuur 

25-mei-94 Hans Raaphorst Schadegevallen aan warmtewisselaars 

25-mei-94 Frans Geenen Bacterie geinduceerde nitraat spanningscorrosie van C-staal 

30-mrt-94 Kees v.der Wekken Een model voor corrosievermoeiing van staal in zeewater 

30-mrt-94 Het fenomeen Ageing Aircraft 

30-mrt-94 Rob Leur De corrosie van roestvast staal 

30-mrt-94 Loes jansen Corrosieproblemen en struisvogelonderhoud van vliegtuigen 

26-jan-94 Arjen Punter Materiaalkeuze door middel van polarisatiekrommen onder procescondities op de locatie 

26-jan-94 Giel Notten Neutronenactivering als on-line corrosie monitoring techniek bij hoge drukprocessen 

24-nov-93 Jack Tulp Schadeonderzoek bij de Nederlandse Corrosie Dienst 

24-nov-93 Bernard Dufour Schade-onderzoek bij KEMA 

24-nov-93 Jan van Dijk Toepassingsaspecten bij corrosie inhibitoren voor olie- en gaswinning 

29-sep-93 Hans de Wit Corrosieproblemen in de gesmolten carbonaat brandstofcel van elektrodenmaterialen en 

scheidingsplaten 

29-sep-93 Werk Bedrijfscorrosie 

29-sep-93 Krougman Oppervlaktebebehandeling ter optimalisering in verband met corrosie in zeewater 

26-mei-93 Nisbet Steel qualification for sour service 

26-mei-93 Buter Plasma gespoten deklagen en corrosie 

31-mrt-93 Wim Norde Corrosie van PTFE: een schadegeval 

31-mrt-93 Wally Huijbregts Sulfidatie, gasevenwichten en CERT bij materiaalkeuze voor kolenvergassers 

26-mrt-93 Gerretsen Druppelimpact bij CO2 corrosie 

27-jan-93 Arjen Punter Microbiologische corrosie van aluminium 

27-jan-93 Klaas Agema Depassiveringsmetingen 

25-nov-92 Lichter SCC 

30-sep-92 Hans Verhoef Anorganische deklagen 

30-sep-92 Savelkoul Koelwater en inhibitoren 

27-mei-92 Robbe Corrosie van non metallics 

27-mei-92 Ronald Jansen Inhibitoren 

25-mrt-92 Giel Notten Gedrag van gietijzer in zwavelzuur 

25-mrt-92 Angevare Corrosie van glas 

29-jan-92 Piet Westen Ervaringen met titaan 

29-jan-92 Habije SCC van RVS 

27-nov-91 Walter 't Hart Evaluatie van verfsystemen voor vliegtuigen 

27-nov-91 Rob Leur Onderzoek naar de corrosieve eigenschappen van het blusmiddel A-tripekl-F (Aqua Floating 

Foam Film) 

25-sep-91 Lotz Effecten van stroming op corrosie 

25-sep-91 Sytze Huizinga Het onderzoek bij Billiton Research 

25-sep-91 Kees v.den Ende Rubber linings in ROI's (rookgasontzwavelingsinstallaties) 

29-mei-91 Gabriel Ferrari Het corrosiegedrag van diverse staalsoorten met duplexsystemen (metallieke lagen en verf) 

29-mei-91 Bert de Bree Schades bij de farmaceutische industrie 

27-mrt-91 Hans Raaphorst Katohodische bescherming van een zeewater-warmtewisselaar in een explosiegevaarlijk gebied 

27-mrt-91 Jan van Dijk Corrosie inhibitoren bij olie- en gasproduktie 

30-jan-91 Henk van Zuilen NOx arme stooktechniek en corrosie 

30-jan-91 Arjen Punter Bepaling van de pittingpotentiaal zonder dat spleetcorrosie optreedt 

30-jan-91 René Leferink Chroomdiffusie coatings 

30-jan-91 Frits Blekkenhorst Voortzetting van de cyclische corrosietest 

30-jan-91 Klaas Agema De KEMA Materialen Kennisbank 

29-nov-90 Hans Verhoef Corrosiemonitoring 

29-nov-90 Gallagher Comparison of copper based alloys with stainless steeels for seawater handling 

27-sep-90 Kees de Waard Nat-gastransport voor het Troll-veld 

27-sep-90 Heikoop Crude destiller overhead corrosion 

30-mei-90 Pieter Oranje Bedrijfservaringen met het gebruik van coatings bij pijpleidingen 

30-mei-90 Huyts Inspectie, onderhoud en reparatie van pijpleidingen 

28-mrt-90 S. Oenema Corrosie van roestvast staal in de zuivelindustrie 

28-mrt-90 Frits Blekkenhorst Het testen van nieuwe Hoogoven producten van de dompelverzink- en verflijn 

31-jan-90 Jan van Dijk Corrosion problems and inhibition in the process of chemical H2S scavenging in sour crude 

production 

31-jan-90 Dick Bakker Invloed van kathodische bescherming op de ductiliteit van hoge-rekgrens staal 

29-nov-89 Peter rademaker Schadeonderzoekingen bij FDO 

29-nov-89 P. van Manen Het oxidatiegedrag van Al2O3 vormende legeringen 

29-sep-89 Daenen Putvormige corrosie bij geharde staalsoorten 

29-sep-89 Giel Notten Experiences with ferritic austenitic stainless steel in chemical process industry 

31-mei-89 Eric Polman De oxidatie en sulfidatiebestendigheid van Y-geimplanteerd Incoloy 800 H 

31-mei-89 Krougman Contribution to the definition of qualification procedure for application of stainless steels in sea 

water 

12-apr-89 Kees v.der Wekken Een model voor de crack-tip bij corrosievermoeiing 

12-apr-89 Wally Huijbregts Vermoeiingscorrosie in ketelvoedingswater 

25-jan-89 Hans de Wit Passivering van Cr en FeCR-legeringen 

25-jan-89 Piet Westen Spleetcorrosie van titaan in hete chloorhoudende pekel 

30-nov-88 Walter 't Hart Corrosie en corrosiepreventie bij vliegtuigconstructies 

30-nov-88 L. van Bodegom Inhibitie van CO2 corrosie van C-stalen pijpleidingen voor het transport van nat gas 

28-sep-88 Giel Notten Atmosferische corrosie-praktijkvoorbeelden-maatregelen 

28-sep-88 Gabriel Ferrari Electrochemical Impedance Spectroscopy metingen aan een verfsysteem met verschillende 

percentages AC pigment 

25-mei-88 Piet Westen Spanningscorrosie van roestvast staal tgv galvanisch contact met grafiet 

25-mei-88 prof dr J Bijen Corrosiebestrijding bij de wapening van betonconstructies 



30-mrt-88 Wim Norde Corrosie onder isolatie 

30-mrt-88 Andre Mom De nieuwe PBTS subsidieregeling 

30-mrt-88 Wally Huijbregts Sulfidatie onderzoek in verband met Low Nox verbranding 

27-jan-88 E. Lang Gedrag van plasma activated vapor deposited silicadeklagen in een opkolende atmosfeer 

27-jan-88 Frits Blekkenhorst Onderzoek aan het microklimaat in auto's en een daarop gebasererde testmethode 

25-nov-87 Hans de Wit De invloed van Y op de structuur en het groeimechanisme van aluminiumoxide deklagen 

25-nov-87 L. van Bodegom CO2 corrosie in aanwezighed van methanol 

30-sep-87 Milliams The combat of down-hole corrosion caused by sweet gas 

27-mei-87 Daenen Corrosie van gehard staal 

27-mei-87 Nanno Bolt Hoge temperatuur gedrag van gecoextrudeerde oververhitter-materialen 

25-mrt-87 Piet Rademakers Corrosie en erosiebestrijding onder wervelbedverbrandingscondities 

25-mrt-87 Hans Erlings Locale aantasting van roestvaste stalen onder olie en gasproduktiecondities 

29-jan-87 Piet Westen Effecten van dampdiffusie door linings 

29-jan-87 Frits Blekkenhorst Onderzoek aan dompelverzinkte produkten bij Hoogovens 

26-nov-86 Ton Kock Chemisch en fysisch chemische aspecten van erosie-corrosie in enkele afgassenketels 

26-nov-86 Thijs Fransen Hoge temperatuursulfidatie en het gebruik van coatings 

23-sep-86 Andre Mom Corrosie en corrosiebescherming in de turbinesectie van gasturbines 

23-sep-86 Wally Huijbregts CRUD (Corrosion Residual Unindentified Deposits) en decontaminatie onderzoek bij de 

kerncentrale Dodewaard 

28-mei-86 Henk van Kolkman Corrosiebescherming in de compressorsectie van gasturbines 

28-mei-86 Kobussen Inwendige corrosie in gasleidingen tgv CO2 en O2 

26-mrt-86 S. Oenema Corrosieaspecten van gecondenseerde melk in blik 

26-mrt-86 S. Oenema De invloed van nitraat op de onttinning van blik 

29-jan-86 Kees Kroeze Anodische bescherming van een reactor lining van nikkel 

29-jan-86 Gerrit Bakker Het 36 ISE congres van Salamanca (1985) 

27-nov-85 Ir. F. Blekkenhorst Ontwikkeling van beproevingsmethoden voor toepassingen bij automobielen 

27-nov-85 Ir. G. Bakker Het ISE-congres in Salamanca 

27-nov-85 Ir. F. Blekkenhorst Ontwikkeling van beproevingsmethoden voor toepassingen bij automobielen 

4-sep-85 Drs. R.E. van de Leest Ionenimplantatie van koper 

4-sep-85 Prof.dr. J.H.W. de Wit Plannen t.a.v. het onderzoek in de sektie "Corrosietechnologie en Elektrochemie" (TH Delft) 

29-mei-85 Ing. J. van Dijk Onderzoek van corrosie-inhibitoren voor CO2-corrosie bij olie- en gasproduktie 

29-mei-85 Dr. C. Kroese Effect van corrosie-inhibitoren op waterstofopname in staal 

26-mrt-85 Dr. R.E. van Leest Corrosie van stroomloos nikkel-fosfor 

26-mrt-85 Ir. W.M.M. Huijbregts Invloed van zuurstofgehalte en elketordepotentiaal op corrosie (in het bijzonder 

spanningscorrosie) bij hoge druk en temperatuur 

30-jan-85 Drs. A. Koopmans Variabelen die een rol spelen bij de onthechting van verf tidens kathodische bescherming 

30-jan-85 Ir. P.F. Ivens Spanningscorrosie van roestvast staal in de petrochemische industrie 

27-nov-84 Drs. B.M. Defraye Corrosie van spinpompen voor textiele toepassingen 

27-nov-84 Ing. J.M. Krougman Spleetcorrosiebeproeving van corrosievaste legeringen in zeewater 

26-sep-84 Ir. K. van Gelder Algemeen overzicht over duplex roestvast staal 

26-sep-84 Ir. P.F. Ivens Experience with austenitic-ferritic stainless steel tubin in coolers and condensers 

17-mei-84 K. Groenewoud Praktijdvoorbeelden van corrosie en metaalkundige aspecten 

17-mei-84 K. Groenewoud Duinkruising pijpleiding Callantsoog 

13-mrt-84 Dr. N. Bolt Hoge-temperatuurcorrosieonderzoek aan oververhittermaterialen 

13-mrt-84 Dr.ir. H.W.F. Heller Enkele schadegevallen waarbij hoge-temperatuurcorrosie een rol speelt 

26-jan-84 Dr. A.G.C. Kobussen Corrosie in condenserende gastoestellen en afvoerleidingen 

17-nov-83 Dr. J.H.W. de Wit Onderzoek van oxidatie bij hoge temperatur aan de Universiteit van Utrecht, in het bijzonder 

toepassng van "Ruherford backscattering spectrometry" 

28-sep-83 Ir. F. Blekkenhorst Schilderonderhoudswerk en constructieve aspecten i.v.m. corrosiebestrijding 

28-sep-83 Dr. A.F.J. Goeting Oppervlaktebehandeling van metalen bij Scania Nederland BV 28-sep-83 Dr. A.F.J. Goeting Oppervlaktebehandeling van metalen bij Scania Nederland BV 

6-jun-83 Dr. P.E. Manning The development of th NiCrMo and NiMo series of Alloys 

6-jun-83 Dr. K.R. Rice Toepassing van deze legeringen 

30-mrt-83 Ir. A.T.M. Grooten Ontwikkelingen bij het corrosie onderzoek aan kabels 

30-mrt-83 Ir. W.M.M. Huijbregts Corrosie in rookgasontzwavelingsinstallaties 

2-feb-83 Ir. F. Blekkenhorst Gebruik van statistische methoden bij het onderzoek van putvormige corrosie 

1-dec-82 Ir. A.J. Schornagel Een goede gevel siert het huis; iets over een schadegeval m.b.t. de natuurstenen gevelbeplating 

van een gebouw 

22-sep-82 Ir. M. Oudeman Terugzien en vooruitzien in corrosie-protectie 

23-jun-82 Dr. R.C. Groot Corrosiewering door verf 

23-jun-82 Heer Schepers Verf en chemische belasting 

23-jun-82 J.M.G.M Reijnders Metingen van corrosieverschijnselen in coating beschadigingen 

23-jun-82 Drs. A. Koopman Relatie tussen dekverf en zinkstofrijke primer 

23-jun-82 Ir. H.P. van Tongeren Het behandelen van staal in vochtige milieus 

31-mrt-82 Dr. J.C. Verhoef Elektrochemisch onderzoek aan ferritisch-austenitische roestvast staalsoorten 

28-jan-82 Ir. A.T.M. Grooten Corrosieverschijnselen bij verzinkt staal in telecommunicatiekabels 

3-dec-81 Ing. B.H. Wijngaard Discussieonderwerp: Het gedrag van wapeningsstaal in beton 

1-okt-81 Ir. P.C. Westen Corrosion Monitoring bij natte corrosie 

1-okt-81 Drs. R. Leur Corrosion Monitoring bij atmosferische corrosie 

13-mei-81 Ir G.M. Ferrari Simulatie door laboratoriumproeven van het corrosiegedrag in zee van laaggelegeerde 

staalsoorten 

26-mrt-81 Dr. N. Bolt Vuurhaardzijdige corrosie 

26-mrt-81 Ir. W.M.M. Huijbregts Corrosieonderzoek aan hooggelegeerd materiaal 

4-feb-81 Ing. R.J. Janssen De biologische problemen bij koelwaterbehandeling (incl. corrosie aspecten) 

19-nov-80 Nabespreking 31e ISE-congres in Venetië 

19-nov-80 Ir. G. Bakker Impedantiemetingen 

19-nov-80 Ir. P. Westen Locale corrosieverschijnselen 

19-nov-80 Drs. H. Zeilmaker Andere voordrachten op corrosiegebied 

11-sep-80 Ing. J. van Dijk Polarisatieweerstandsmetingen in de praktijkd in een "by-pass systeem" 

21-mei-80 Ing. W.H. Wijngaard Afschermingsproblemen bij kathodische bescherming 

28-mrt-80 A. Punter Onderzoek naar de corrosie-vermoeiing van constructiestaal in zeewater 

24-jan-80 Ir. W.G.J. 't Hart Corrosie van vliegtuigmaterialen 

22-nov-79 Dr. C. Kroese Het testen van inhibitoren voor open recirculerende koelwaterssystemen 

27-sep-79 Drs. T. Fransen Hoge-temperatuuroxidatie van 2520-legeringen, in het bijzonder de invloed van de voorbewerking 

17-mei-79 Ir. A.P. Schreij Waterstofdiffusie door staal 



28-mrt-79 Ir. P. Westen Corrosieverschijnselen van metalen onder invloed van chloor en chloorverbindingen 

1-feb-79 Ir. E.W. de Bree Corrosiebestrijding door middel van waterbehandeling 

30-nov-78 Dr. R.E. van de Leest Yellow Chromate Conversion Coatings on Zinc 

30-nov-78 Ir. F. Blekkenhorst Atmosferische corrosie 

28-sep-78 K. Groenewoud Maatregelen ter bestrijding van de corrosieproblemen bij de gaswinning "on- en off-shore" 

17-mei-78 Ir. F. Blekkenhorst Atmosferische corrosie 

17-mei-78 Ir. A.J.A. Mom Materiaalkeuze t.b.v. gastubines voor vliegtuigen en industriële toepassingen 

14-mrt-78 Prof.dr. P. Gellings Diaserie: Corrosieschadegevallen 

14-mrt-78 Drs. R. Leur Corrosie door de ontledingsprodukten van moderne brandblusmiddelen 

26-jan-78 Dr.ir. W.A. Schultze Spanningscorrosie en corrosie vermoeiing 

26-jan-78 Ir. W.M.M. Huijbregts Ketelcorrosie 

22-nov-77 Bespreking 6e Europese Corrosiecongres (Eurocor '77) 

13-sep-77 Prof.dr. P.J. Gellings Het corrosiegedrag van CuNi10Fe in zeewater 

17-mei-77 Ir. F. Blekkenhorst Ontwikkeling van laaggelegeerde, zeewater-bestendige staalsoorten voor gebruik in 

ontzoutingsinstallaties 

24-mrt-77 Prof.dr. P.J. Gellings Corrosie, corrosiebestrijding en energie-analyse 

19-jan-77 Dr. F.P. IJsseling De activiteiten van de Stichting Materiaalonderzoek in de Zee (SMOZ) 

24-nov-76 Dr. J.J. Kelly Invloed van fluoride-ionen op het "passieve" oplossen van titaan in geconcentreerd zwavelzuur 

22-sep-76 Dr. R. de Jonge De invloed van het ferrietgehalte van neergesmolten austenitisch lasmetaal op de aantasting in 

de Hueytest 

25-mei-76 Prof.dr. C.A. Lobry de 

Bruyn 

"Corrosie is de straf dergoden omdat de mensen de metalen gebruiken om elkaar te doden" 

25-mei-76 Prof.dr. W.G. Burgers Een drietal elektrochemische onderwerpen 

25-mei-76 Prof.dr. H.H. Uhlig Stress corrosion cracking 

9-apr-76 Ir. A. Hartman Groeisnelheid van spanningscorrosiescheuren in een Al-legering (7075) 

24-feb-76 Dr.ir. B.H. Kolster Corrosie en massatransport in vloeibaar natrium 

24-feb-76 Dr.ir. B.H. Kolster Ontwikkeling van gemodificeerde Cunifer legeringen 

24-feb-76 Dr. J.W. Boon Spanningscorrosie in voorspanstaal 

25-nov-75 J.F.M. Leerschool Spanningcorrosie van austenitisch roestvast staal in loog - Optreden in bedrijf en 

laboratoriumonderzoek m.b.v. de methode met lage reksnelheid 

25-nov-75 Ing. J.M. Krougman Spleetcorrosiegedrag van X3CrNiMoN 17 13 5 in zeewater 

23-sep-75 L.M. Rentsma Corrosiviteit van smeerolie in scheepsdieselmotoren 

23-sep-75 E.G. van den Broek Problemen rond de kinetiek van het thermische verzinkproces bij 570 °C 

27-mei-75 W.A. Schultze Corrosie van laaggelegeerd constructiestaal in zeewater 

27-mei-75 M. Oudeman Nieuwe ontwikkelingen bij koelwaterchemicaliën 

17-mrt-75 Ir. F. Perdieus Putkorrosie en spanningkorrosie in laag koolstofstaal 

14-jan-75 Ir. W.M.M. Huijbregts De invloed van warmtetransport, afzettingen en condensorlekkages op verdampercorrosie 

14-nov-74 J.J. Kelly Etsen van bimetallische systemen 

14-nov-74 W.A. Schultze Kort verslag van corrosieweek in Boedapest 

14-nov-74 Drs. A. Capelle Inhibitoren 

4-sep-74 R. Leur Meting van stroomdichtheden, uitgewisseld tussen een geleider en de aarde 

1-mei-74 S. Oenema Atmosferische corrosie van vertind blik 

1-mei-74 Dr. A.F.J. Goeting Invloed van verpakte produkten op de corrosie van blik 

20-feb-74 Dr. F.P. IJsseling De aktivieteiten van het Corrosielaboratorium van het Koninklijk Instituut voor de Marine 

20-feb-74 Ir. J. Evers Conditioneren van geanodiseerd aluminium i.v.m. de hechting van kunststoffen 

28-nov-73 Prof.dr. P.J. Gellings Aktiviteiten van de werkgroep "Corrosion Education" van de Europäische Förderation für 

Korrosion 

28-nov-73 Dr. C. de Waard Koolzuurcorrosie van staal 

19-sep-73 Ir. J.F. Salomons Het ontzinken van messing in waterig milieu 

30-mei-73 Dr. R. de Jonge Vervolg van Corrosie in carbamaat-ureum oplossingen 30-mei-73 Dr. R. de Jonge Vervolg van Corrosie in carbamaat-ureum oplossingen 

30-mei-73 C.A. van Grieken Spanningscorrosie van ongelegeerd staal in vloeibare ammoniak 

4-apr-73 Ir. M. Oudeman Nieuwe ontwikkelingen in de koelwaterwereld 

4-apr-73 Dr. R. de Jonge Corrosie in carbamaat-ureum oplossingen 

25-jan-73 Ir. P.C. Westen Verslag van 23e ISF congres in Stockholm 

25-jan-73 Dr.ir. A. Seys Bijdragen tot het initiatiemechanisme van putkorrosie 

25-jan-73 Dr.ir. A. Seys Analyse van de invloed van waterstof in het putkorrosie- en spanningskorrosieproces van 

austenietische staalsoorten in chloride-oplossing 

27-sep-72 Diverse leden Bespreking vna 23e congres van "International Society of Electrochemistry" in Stockholm 

7-jun-72 Drs. A. van der Linde Vervolg van "Enige voorbeelden van zirconiumlegeringen" 

7-jun-72 Ir. W.M.M. Huijbregts Enkele 'highlights' congres in Tokio 

26-apr-72 Drs. A. van der Linde Materiaalonderzoek bij Reactor Centrum Nederland 

26-apr-72 Drs. A. van der Linde Enige voorbeelden van ernstige corrosie van zirconiumlegeringen in met water gekoelde 

kernenergiereaktoren 

24-feb-72 Ir. P.C. Westen Corrosie van een roestvast stalen koelband door monochloorazijnzuur bij aanwezigheid van 

sporen water, chloorionen en zwavelzuur 

14-dec-71 R.H. van Leeuwen Mechanisme van oplossen en neerslaan van nikkel 

14-dec-71 H.F.M. Pelt Mechanisme van oplossen en neerslaan van kobalt 

14-dec-71 J.F. Salomons Mechanisme van het ontzinken van messing en de invloed van arseen daarop 

14-dec-71 J.F. Koer Oxidatie van tin 

26-okt-71 Ir. J.M.L. Uleman Het behandelingsproces van het Groninger gas 

26-okt-71 K. Groenewoud Corrosieproblemen 

21-sep-71 Ir. W.M.M. Huijbregts Zijn magnetietlagen beschermend? 

9-jun-71 Dr.C. de Waard Inwendige kathodische bescherming van tankers 

9-jun-71 Drs. R. Leur Algemene inleiding over zwerfstromen en de beinvloeding van ondergrondse kabelmantels 

14-apr-71 Prof.dr.ir. M.J. Brabers Waterstofbrosheid 

27-jan-71 E. van Leuven Elektronenmikroscopisch onderzoek aan spanningscorrosie van austenitisch roestvast staal 

27-jan-71 A. van der scheer Invloed van verontreinigingen op de defektstruktuur van cobaltoxide 

10-jun-70 Ir. J.H.N. Jelgersma Onderzoek naar corrosie van elektrofilters in vuilverbrandingsinstallaties 

23-apr-70 Dr. J.W. Boon Atmosferische corrosie 

23-apr-70 Ir. A.J. Elshout Invloed van luchtverontreiniging op de atmosferische corrosie 

24-feb-70 Ir. W.M.M. Huijbregts Onderzoek naar de invloed van koper, koperoxiden, nikkel en chloride op de corrosie van 

ketelstaal bij 250 - 300 °C. 

11-dec-69 Ir. M. Oudeman Corrosie door koelwater 

11-dec-69 Drs. R. Leur Problemen verbonden aan de meting van interferentie door zwerfstromen op ondergrondse 

kabels 



1-okt-69 Dr. A.B. IJzermans Putvormige en interkristallijne corrosie van reostvast staal in rhodanideoplossingen 

9-jun-69 J.A. de Nooyer Behandeling van onderzochte corrosieschadegevallen bij de Nederlandse Elektriciteitsbedrijven 

24-apr-69 Dr.ir. M.M.P. Janssen Eigenschappen van geadsorbeerde waterstof aan metalen 

24-apr-69 Dr.ir. M.M.P. Janssen Onderzoek naar het oppervlaktespanning-mechanisme van spanningscorrosie en 

waterstofbrosheid via ferromagnetische resonantie aan dunne metaalfilms opgedampt in 

ultrahoog vacuum 

24-apr-69 Dr. W. Schwenks Bespreking van: Elektrochemische Prüfung der Korrosionseigenschaften chemisch beständiger 

stähle durch Polarisationsmessungen 

12-feb-69 Ir. G. Bakker Elektrochemische dubbellaag en elektrodekinetica 

10-jan-63 ir. G. Bakker Literatuurbespreking van het onderwerp: Elektrolytisch analogon van een transistor 

7-nov-62 ir. A.J.A. Nieuwenhuijs Corrosie aan de rookgaszijde van ketels 

14-mrt-56 dr. R. Olivier vervolg van 18 januari 

18-jan-56 dr. R. Olivier Passiviteit van ijzer-chroomlegeringen en roestvaste staalsoorten 

9-dec-55 mej. dr.ir. C.H. de Minjer Enkele corrosie-onderzoekingen in Amerika 

22-jun-55 dr. J.A.W. van Laar Corrosie van geverfd staal 

6-mei-55 dr. C. Janssen Steenvorming en corrosie bij warmwatervoorzieningen 

27-okt-54 drs. K.J. Nieuwenhuis Fluorescerende blauwmiddelen. Adsorptie op koperoxyduul en werking als corrosie-erosie-

katalysatoren 

30-jun-54 dr. J.A.W. van Laar Onderzoek van verffilmen 

24-mrt-54 ir. M. Oudeman Invloed van ferri-ionen op de werking van inhibitoren in een zuuroplossing, naar aanleiding van 

een publicatie van J. Elze en H. Fischer 

24-mrt-54 dr.ir. A. Slooff De corrosievertragende werking van natriumbenzoaat 

24-mrt-54 drs. L.M. Rientsma Corrosie in een RVS platenkoeler, merk Volta 

10-feb-54 ir. M.J. Brabers Invloed van de elektronische structuur van een metaal op de snelheid van een elektrochemische 

reactie aan de oppervlakte van dat metaal 

14-dec-53 ir. P. van Dongen 

Torman 

Corrosiebestrijding in stoomketels 

4-nov-53 dr. K. Leu Onderzoek van metaaloppervlakken, in verband met corrosie, met behulp van röntgen- en 

elektronendiffractie 

23-sep-53 dr. J.W. Boon Verschil in corrosie tussen warm en koud watervoerende thermisch verzinkte buizen 

23-sep-53 prof.dr. C.A. Lobry de 

Bruijn 

Corrosie veroorzaakt door koper in leidingsystemen 

23-sep-53 dr.ir. A. Slooff Potentiaalmetingen van Fe in waterige oplossingen waaraan benzoaat is 

9-jun-53 drs. R. Olivier Passivering van ijzer 

22-apr-53 dr.ir. A. Slooff Reacties op voordracht van dr. J.W. Boon 

23-apr-52 dr. J.W. Boon vervolg van 27 februari 

27-feb-52 dr. J.W. Boon Enige beschouwingen over het E-pH-diagram van Pourbaix 

19-dec-51 drs. A.P. Knijff Buitenexpositieproeven van gelast plaatmateriaal van aluminiumlegeringen 

24-mei-50 dipl.ing. H.G. Zelders vervolg van 15 maart 

15-mrt-50 dipl.ing. H.G. Zelders De methodiek der spanningscorrosie. Overzicht van en commentaar op de 

14-dec-49 ir. J.F. Bogtstra Corrosie van ijzeren leidingen in de bodem 

12-okt-49 ir. M. Oudeman Inhibitoren ter bestrijding van corrosie 

12-okt-49 J. Pluut Overzicht van gevallen waarin door de BPM kathodische bescherming wordt 


